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PCF 1/2 - Brennstoffzelle und Elektrolyse

Einfuhrung
Wahrend in Elektrolysezellen elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt

wird, wandeln Brennstoffzellen die chemische Energie der Brennstoffe direkt in
elektrische Energie um. In Batterien laufen diese beiden Prozesse beim Laden und
Entladen abwechselnd ab, wohingegen in Brennstoffzellen das gasférmige
Aktivmaterial kontinuierlich zugefuhrt werden muss und beim ,Entladen® verbraucht
wird. Brennstoffzellen sind nicht fir den Elektrolysebetrieb ausgelegt und bendtigen
daher eine externe Brennstoffversorgung, welche durch einen Elektrolyseapparat
(Elektrolyseur) gewahrleistet werden kann. In diesem Praktikumsversuch soll die
grundlegende Funktionsweise von Elektrolyseuren und Wasserstoff-Brennstoffzellen
demonstriert werden, sowie das Betriebsverhalten der Brennstoffzelle quantitatv

ausgewertet we rden.

Aufgabenstellung

1. Messen Siedas vom Elektrolyseurproduzierte Gasvolumen innerhalb einer Zeit
t und bestimmen Sie daraus die Faraday-Konstante sowie den energetischen
und Faraday’schen Wirkungsgrad des Elektrolyseures.

2. Messen Sie die Kennlinien einer PEM-Brennstoffzelle im Luft- und im
Sauerstoffbetrieb und ermitteln Sie daraus die Austauschstromdichte jo, den

Durchtrittsfaktor a, sowie den Ohm’schen Beitrag r.

Grundlagen
Der Elektrolyseur besteht aus einer Zelle mit zwei Platinelektroden in saurem

Elektrolyten, in welcher durch Anlegen einer Gleichspannung Wasser in Wasserstoff-

und Sauerstoffgas gespalten wird:

Elektrolyse
Kathode: 4H*+4e —2H2
Anode: 2H 0 5> 02+4H"+4 e
Gesamt: 2H20 -2 H2+02
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Der Wirkungsgrad eines Elektrolyseurs kann aufzwei verschiedene Arten beschrieben
werden. Zum einen Uber den energetischen Wirkungsgrad, der das Verhaltnis
zwischen der in den Elektrolyseur eingespeisten elektrischen Energie W, undderin
den erzeugten Gasen enthaltenen chemischen Energie W,., angibt. Fir den

energetischen Wirkungsgrad ng gilt:

0 ﬁz “A.HO
_ Wehem _ My, " ApH3oex _ _RT rH1208K 1)
Te = U-1-t U-1-t

el

Dabei ist ny die produziert Stoffmenge Wasserstoff, A HXg die

2
Standardreaktionsenthalpie ( ApHgogx = 285.830 + 0.040% )y der Wasser-
elektrolyse, p der Druck, V das produzierte Wasserstoffgasvolumen, R die
universelle Gaskonstante, T die Temperatur, U die angelegte Spannung, | die
Stromstarke und t die Zeit.

Zum anderen kann der Elektrolyseur tiber den Faraday’schen Wirkungsgrad, der

sich aus dem Verhdltnis der tatsachlich produzierten Stoffmenge zur theoretisch

berechneten Stoffmenge ny Faraday nach dem Faraday’schen Gesetz ergibt. Die
tatsdchlich produzierte Stoffmenge M, casgleichung lasst sich aus dem gemessen

Gasvolumen mithilfe der allgemeinen Gasgleichung errechnen. Fir den

Faraday’schen Wirkungsgrad ng gilt somit:

p-Vy

n -2
_ HZ,Gasgleichung _ RT (2)
Ng = - It
nHZ,Faraday ﬁ

Hierbei ist F die Faraday Konstante und z die Anzahl der pro Formelumsatz

ausgetauschten Elektronen.

Die bei der Elektrolyse entstanden Gase kdnnten gespeichert werden und bei
Stromknappheitwieder in einer Brennstoffzelle verstromt werden. Fur diesen Versuch

werden die Gase jedoch direktin einer solchen weiterverwendet.
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In einer Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle (Proton Exchange Membrane
Fuel Cell, PEMFC, siehe Abbildung 1) werden die Gase bei konstantem Gasfluss
wieder in Wasser umgewandelt und dabei verstromt:

Brennstoffzelle

Kathode: O2+4H*+4e — 2H20
Anode: 2H2—>4 H++ 4 e-
Gesamt: 2H2+ 02 - 2 H20

] Luft

H +
>
1 Restluft,

Ober- H20 Wasser
schuss <= =>
H,
/ \
Anode | Kathode

Protonenaustauschmembran (PEM)

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer PEM-Brennstoffzelle. Die hier dargestellten

Elektroden bestehen aus Gasdiffusionsschicht, Katalysator und Stromsammler.

Die protonenleitende PEM-Membran dientdabei als Elektrolyt. Als Elektrodenmaterial
far beide Elektroden wird dazu gasdurchlassiger, poréser Kohlenstoff verwendet,
welcher mit Platin als Katalysator beschichtet ist] Die theoretische
Gleichgewichtszellspannung der PEM-Brennstoffzelle betragt 1,23V, in der Praxis
werden durch verschiedene Uberspannungsbeitrage (siehe unten) typischerweise nur
Spannungen unter1 V im Leerlauf gemessen. Da im Gegensatz zu einer Batterie die
Spannung sich bei konstanter Brennstoffversorgung zeitlich nicht andert, werden
Brennstoffzellen typischerweise tiber ihre Strom-Spannungs-Kennlinie (Abbildung 2)

charakterisiert.
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Abbildung 2: Schematischer Verlauf von Spannung U, als Funktion der Stromdichte j fir eine

>

j/ mA cm™

typische PEM-Brennstoffzelle. Die Kennlinie l&sst sich in drei Bereiche (A, B und C)

unterteilen, in welchen unterschiedliche Prozesse den Spannungsabfall dominieren.

Zur Messung der Kennlinie wird die Brennstoffzelle als Spannungsquelle mit einem
variablen Widerstand verbunden und der Strom als Funktion der Spannung bei
unterschiedlichen Widerstanden gemessen. Die Kennlinie lasst sich in drei Teile

einteilen.

Im Teil A (elektrokinetischerBereich)findetbei kleinen Stromdichten ein rascher Abfall
der Spannung vom Startwert Uocp statt. In diesem Bereich dominiert die
Aktivierungsuberspannung den Potentialverlauf der Kennlinie. Sie ist die Spannung,
die fur die Aktivierungsenergie aufgebracht werden muss, damit die Elektronen von

der Membran in die Elektrode und umgekehrt flieRen kénnen.

Im Bereich B (Ohm'scher Bereich)félltdie Spannungdeutlich schwacherund nurnoch
linear ab. Dies kann auf die Dominanz des inneren Widerstands R der Brennstoffzelle

zuriickgefuhrt werden.

In Bereich C (diffusionskontrollierter Bereich), bei Stromdichten nahe der
Grenzstromdichte, ist die Kinetik durch die Diffusion des Wasserstoffs begrenzt. Hier
kommt es ebenfalls zu einem Abfall der Leistung der Brennstoffzelle, da es durch den
starken Wasserstoffverbrauch zu einem Druckabfall des Wasserstoff-Partialdrucks an
der Elektrode kommt.
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Fur viele elektrochemische Reaktionen steigt die Uberspannung an der Oberflache
einer Elektrode exponentiell mit der Stromdichte an (Bereich A). Dieses Verhalten
wurde von Julius Tafel empirisch nachgewiesen, die mathematische Beschreibung

dieses Zusammenhangs ist auch als Tafel-Gleichung bekannt:[!

AUy =A-In (}J—()) (3)

(4)

Dabei ist AU, der Spannungsabfall durch die Aktivierungsiberspannung, A der
Tafelbeitrag, R die universelle Gaskonstante, T die Temperatur, a der Durchtritts-
Koeffizient, z die Anzahl der pro Formelumsatz ausgetauschten Elektronen, F die

Faraday-Konstante, j die Stromdichte sowie jo die Austauschstromdichte.

Dieser Uberspannungsbeitrag existiert grundsatzlich an beiden Elektroden. In der
Wasserstoff-Brennstoffzelle ist jedoch die Uberspannung der Kathodenseite fiir die
Sauerstoffreduktion wesentlich gré3er (jo ist wesentlich kleiner), weswegen die

Uberspannung an der Anodenseite im Folgenden vernachlassigt werden kann.

Der dimensionslose Durchtritts-Koeffizient « gibt an, in welchem Bereich der
elektrochemischen Doppelschichtder Ubergangszustand der Reaktion entsteht bzw.
zu welchem MalR die Aktivierungsenergien an der Grenzflache fur die beiden
Reaktionsrichtungen durch den Spannungsabfallin der Doppelschichtabgesenktoder
erhoht werden. Er kann daher auch als Symmetriefaktor flir die elektrochemische
Reaktion angesehen werden und wird von der stattfindenden Reaktion und vom

Elektrodenmaterial bestimmt.

Wie bei jedem elektrischen Leiter treten auch bei der PEMFC Ohm'sche Verluste
(Bereich B) auf, sobald ein Strom fliel3t. Verursacht werden sie durch den elektrischen
Widerstand in den Elektroden, sowie den Kontaktwiderstdnden, aber hauptsachlich
durch den Widerstand fur den lonenfluss durch die PEM. Diese Verluste lassen sich

nach dem Ohm'schen Gesetz beschreiben.
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Um die Beschreibung der Ohm'schen Verluste kompatibel mit den anderen
Spannungsverlusten zu machen, muss die Gleichung als Funktion der Stromdichte |

ausgedruckt werden, wozu der flachenspezifische Widerstand r eingefuhrt wird.
U=I"R 5)
AUOhm =j T (6)

Dabei ist | die Stromstarke, R der Widerstand, j die Stromdichte und r der
flachenspezifische Widerstand (Einheit: Qcm?). Im diffusionskontrollierten Bereich
(Bereich C) kommt es aufgrund von Stromungsverlusten in den Schlauchen und dem
ubermafdigen Verbrauch der Brennstoffe in Elektrodennahe zu einem Druckabfall. In
beiden Fallen verursacht der Druckabfall eine Reduktion der Zellspannung. Eine
analytische Darstellung dieses Spannungsabfalls ist bislang noch nicht gelungen,
jedoch gibt es einen empirischen Ansatz zur Losung dieses Problems.!2 Fiir diesen
Versuch sind Diffusionsverluste jedoch nicht relevant, da mit einem grof3en

Uberschuss der Brennstoffe gearbeitet wird.

Somit kann der Spannungsverlauf der Kennlinie tiber die Bereiche A und B durch die

folgende Gleichung beschrieben werden:

U= Uycp —AUpx — AUppm (7)

Jo

Hashtags zur Vorbereitung
Kathode, Anode, Brennstoffzellentypen, Kennlinie, Umrechnung elektrischer in

thermodynamische GréRen, Uberspannung
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Kontrollfragen

Die Kontrollfragen dienen zur Vorbereitung auf den Versuch und das Antestat und sind kein

Bestandteil des Protokolls.

1. Welche Arten von Brennstoffzellen gibt es und wodurch unterscheiden sich

diese?

Wodurch unterscheidet sich eine Brennstoffzelle von einer Batterie?

Wovon héngt die tatsdchliche Spannung einer Brennstoffzelle im Lastbetrieb

ab?

Erlautern Sie die unterschiedlichen Uberspannungsbeitrage einer

Brennstoffzelle undnennen Sie deren chemische bzw. physikalische Ursachen.

Welche Parameter konnen zur Charakterisierung von Brennstoffzellen

verwendet werden und was ist deren Bedeutung?

Leiten Sie mit Hilfe der Faraday-Gleichung und der allgemeinen Gasgleichung
einen Ausdruck fur die Rate der Wasserstoffentwicklung V (in mL/s) sowie die
Faraday-Konstante F (in C/mol) in Abhangigkeitdes Stromes | (in C/s) fur die

Elektrolysezelle ab.

Durchfiihrung

Gerate und Chemikalien

PEM-Brennstoffzellen o Elektrolysezelle
(H-TEC F107) e 2 Blasenzahler
Stromquelle e 2 Platinelektroden
Voltmeter e 4 MH2S04
Amperemeter e Deionisiertes Wasser
Widerstandsdekade e Eudiometer

(0-0.9 Q, 19 Q, 10-90 Q, e Wasserbad

100-900 Q, 1000-9000 Q) e Thermometer
Silikonschlauche e Stoppuhr

Kabel
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Versuchsablauf

Brennstoffzelle

Befeuchten Sie die PEM-Membranen der Brennstoffzellen beidseitig mitdeionisiertem

Wasser und tupfen Sie Uberschissiges Wasser vorsichtig ab. Verschrauben Sie die

PEM-Membran anschlieBend im dafur vorgesehenen Gehé&use. Wichtig: Die

elektrischen Klemmenanschlisse der Elektroden befinden sich auf der Anodenseite

(H2) der Brennstoffzelle. Verbinden Sie die Elektroden anschlielend mit dem

Voltmeter.

Teil 1:

Bestimmung der Faraday-Konstante

Teil 2:

Nehmen Sie den Elektrolyseur mit einem konstanten Strom in Betrieb (U < 15
V; 1 <1 A) undermitteln Sie, auf welcher Seite Wasserstoff und auf welcher
Seite Sauerstoff entsteht. Messen Sie mit Hilfe eines Eudiometers auf der
Wasserstoffseite mehrmals das produzierte Gasvolumen innerhalb einer Zeit t.
Nehmen Sie einmalig die Werte der Temperatur und des Luftdrucks wahrend
der Gasvolumenmessung aufundlesen Sie die Stromstarke und Spannung des
Elektrolyseurs ab.

Kennlinie der Brennstoffzelle

SchlieRen Sie danach den Schlauch fur Wasserstoff auf die dafiir vorgesehene
Seite (Ruckseite) der PEMFC an und spilen Sie diese, bis die
Leerlaufspannung konstant ist.

Nehmen Sie die Kennlinie der Brennstoffzelle mit Hilfe eines variablen
Widerstands, sowie eines Ampere- und Voltmeters auf. Dazu wird Uber die
Widerstandsdekade der Strom eingestellt und die zugehdérige Spannung am

Voltmeter abgelesen. Der zugehorige Schaltplan istin Abbildung 3 dargestellt.

Hzo —]
Il .
H, O, Abbildung 3: Schaltplan zur
@ Luft Aufnahme der Kennlinie einer PEM-
Brennstoffzelle.

—@
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Der variable Widerstand ist dabei so zu wahlen, dass der Abstand der Stromwerte im
entstehenden Diagramm moglichst gleichmagig ist. Nach Aufnahme der Kennlinie far
den Luftbetrieb, schrauben Sie die anderen Schlauchanschlisse auf die
gegenuberliegende Seite (Vorderseite, fur Sauerstoff) ein, warten Sie etwa 5-10

Minuten und wiederholen Sie die Messung.
Auswertung

Hinweise: Beachten Sie die Hinweise zur Erstellung eines Protokolls. Experimentell

ermittelte  sowie  berechnete  Ergebnisse sind maoglichst tabellarisch

zusammenzufassen. Achten Sie auf nachvollziehbare Rechenwege!

Machen Sie sich mit den Gefahrdungshinweisen (H- und P-Satze) allerim Versuch zu
verwendenden Chemikalien bzw. der entstehenden Produkte vertraut (die H- und P-
Satze missen nicht explizit im Protokoll angegeben werden). Beurteilen Sie die

Gefahrdung und nennen Sie die notwendigen Schutzmafl3nahmen.

Zur grafischen Auswertung nutzen Sie bitte OriginPro (kostenfreie Home Use Lizenz

ist Uber die Webseite des URZ erhaltlich)! Hilfreiche Tutorials zur Benutzung von
OriginPro finden Sie zum Beispiel hier! Bei Fragen und Problemen sprechen Sie bitte

rechtzeitig mit dem/der Betreuer*in.

1. Berechnen Sie anhand des gemessen Gasvolumens, der Temperatur, des
Luftdrucks und der Stromstarke innerhalb der Zeit t die Faraday-Konstante F

und fuhren Sie eine Groldtfehlerrechnung durch.

2. Berechnen Sie den energetischen und Faraday’schen Wirkungsgrad des
Elektrolyseures und diskutieren Sie die Werte, indem Sie sie mit Literatur

Wirkungsgraden vergleichen (siehe bspw. [4], [5]).
3. Stellen Sie beide Kennlinien der einzelnen Brennstoffzelle in Luft- und

Sauerstoffbetrieb in einem Diagramm gemeinsam dar. Wodurch lassen sich

Unterschiede erklaren?
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4. Ermitteln Sie furbeide Kennlinien mithilfe einer nichtlinearer Kurvenanpassung
gemal Gleichung 8 den Tafelbeitrag A, die Austauschstromdichte jo und den
Ohm'schen Beitrag r. Berechnen Sie aus dem Tafelbeitrag A den
Durchtrittsfaktor a nach Gleichung 4; Interpretieren Sie die Ergebnisse. Eine
kurze Anleitung zur nichtlinearen Kurvenanpassung in Origin ist dem

Vorbereitungsdokument angehangt.
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Auswertung der Kennlinie in Origin

Geben Sie die Messdaten in Origin ein, falls nétig, rechnen Sie die Spannung in V und
die Stromstarke in A um. Erzeugen Sie ein Punktdiagramm.

=

v
] =] (===
al
Langname | =3
Einheiten mA @  om
Kommentare -
—Fﬁé 05
2
3 2,50
: 2
5 T
[}
T 2,70
8
9 -
o 085
1 202 0 002 0 DO 008 M0 D2 014
12 ~ "
[ sneers qE '

Klicken Sie das Diagramm an. Uber den Reiter Analyse = Anpassen - Nichtlinearer

Fit... (Shortcut: Strg+Y) gelangen Sie in den NLFit-Editor. Wahlen Sie dort den ,Neue
Anpassungsfunktion erstellen“-Button.

i MLFiE i)

Dialogdesign ﬂ

Kategorie Ongin Basic Functions

Furiktion

Herstionsalgarithmus | Levenberg Marquardt

Beschreibung:

DItENIAME LFDFI

riy | Ebbrechen| — =)
-

1]

FitKue Residuum  Formel

Keine Vorschau

ungiifige Einganen garindent
Bitte kormigierzn Sie dess. umden Fit forzufubren

Von dort an, einmal auf Weiter. Im zweiten Fenster mussfolgendes eingestelltwerden:

Unabhéngige Vanablen X

Abhidngige Variablen Yy
Parameter ARI
Abgeleitete Parameter
Konstanten

[ impulsfunktion
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Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie unter Funktionskorper die Gleichung
y=U,-A-In(x/I)-R-x

ein. Dabei ist Uo der Messwert des Leerlaufstroms, welcher als Konstante eingetragen
werden muss und daher nichtTeil des Fits ist. Klicken Sie nun auf Fertigstellen und
danach aufFit. Die Werte fur A, l undRkénnen nun dererzeugten Tabelle entnommen
werden. Beachten Sie: Bei der Berechnung wurde die Stromstarke [, nicht die
Stromdichte jo verwendet. Dies muss bei den Ergebnissen (speziell bei R bzw. r)
beriicksichtigt werden!
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